河南科技大学实验报告

班级   姓名   学号   日期   年   月   日
评阅教师                                         总成绩         
一、实验名称
金相分析综合实验
二、实验目的

1．了解金相显微镜的结构与原理、金相显微数码摄影、图像处理及定金相量测量的基本原理；

2．掌握金相显微镜的使用、金相试样的制备、金相显微数码摄影、图像处理、金相分析的基本方法。

三、实验所用仪器设备及材料

实验材料：45钢、金相水磨砂纸、4％硝酸酒精溶液、吸水纸、抛光织物、Cr2O3抛光粉等。

仪器设备：金相试样抛光机、热吹风机、光学金相显微镜、计算机及图像处理软件等。

四、实验结果

1．金相显微摄影及定量测试结果与分析，见表1；（共50分，得分      ）

表1试样制备及金相显微摄影结果与分析

	50分

	实验材料
	
	处理状态
	

	
	金相试样细磨质量
	

	
	金相试样抛光质量
	

	
	用本人制备的样品所拍摄的金相组织图

	简述组织图像的质量及其原因



2．作业：（共计50分，得分       ）
1）如何计算显微镜的放大倍数？（10分）

答：

2）简述利用金相显微摄影技术拍摄一张金相照片所必须经过的程序。（10分）

答：

3）为什么晶界腐蚀后是黑的?（10分）

答：
4）简述金相试样的制备过程。就“如何才能制备出高质量试样”谈谈个人的体会。（20分）

答：
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