河南科技大学实验报告

班级    姓名    学号     日期     年    月    日  
评阅教师             成绩       
一、实验名称：低合金结构钢焊接接头显微组织和冷裂纹形态的观察
二、实验目的：

1、了解低合金结构钢焊接热影响区显微组织变化规律。
2、了解低合金结构钢焊接冷裂纹形成条件及形貌特征。

三、实验报告要求
下图为低合金结构钢对接焊焊接接头的宏观组织形貌（被焊材料为：热轧态14MnNiCrMo钢，填充金属（焊条）为：J606焊条）。 

1、在下图右方图框中标出其焊接接头各区域的名称。（25分）
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2、判断下列图分别属于焊接接头哪个区域的金相显微组织并标注其组织名称（50分）
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3、填空题：（25分）

（1）低合金结构钢对接焊焊接接头      区的温度高于液相线，其室温下的组织形貌特征为     组织；

（2）低合金结构钢对接焊焊接接头         区的温度处于液－固相线之间，其化学成分和组织都有较大的     性；

（3）低合金结构钢对接焊焊接接头        区的温度为固相线~1100℃左右，其室温下的组织形貌特征为
     组织；

（4）低合金结构钢对接焊焊接接头       区的温度为Ac3线以上，发生完全重结晶，其室温下的组织形貌特征为     组织；

（5）低合金结构钢对接焊焊接接头      区的温度在Ac1~Ac3之间，发生不完全重结晶，其室温下的组织形貌特征为         组织；
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